Кожи  с натуральной лицевой поверхностью

Наименование продукции
Вид сырья
Толщина
Вид отделки
Конфигурация
Нормативный документ

Альче
полукожник
0,9 - 1,1

1,0 – 1,2
Кожа с естественной лицевой поверхностью, повышенной эластичности, полуанилиновой отделкой, мятая в барабане с разглаженной лицевой поверхностью.
Полукожи

целые
ТУ 17

 Украина 

43-03-93



Барселона
Бычина легкая и тяжелая.
1,2 – 1,4

1,1 – 1,3


Кожа с естественной лицевой поверхностью, повышенной эластичности, с разбивкой в барабане, с полуанилиновой отделкой, гладкая
Полукожи

Полукулаты


ТУ 17 Украина 

43-03-93

Барбадос
Полукожник,

Бычок, Бычина легк. и тяжелая яловка сред. и тяжелая
0,9 – 1, 1

1,1 - 1,3

1,0 - 1,2

1,2 – 1,4
Кожа с естественной лицевой поверхностью, повышенной эластичности, с полуанилино

вым покрытием, мятая в барабане.
Целые

Полукожи

Полукулаты
ТУ 17 

Украина 

43-03-93

Барбадо
Полукожник,

Бычок, яловка средняя и тяжелая
0,9- 1,1

1,1– 1,3

1,0 - 1,2

  1,2 – 1,4
Кожа с подшлифованной  лицевой поверхностью, повышенной эластичности, с полуанилиновым покрытием, мятая в барабане
Целые

Полукожи

Полукулаты
ТУ 17 

Украина 

43-03-93

Бетта
Бычок, бычина легкая  и средняя
1,0- 1,2

1,1– 1,3

  1,2 – 1,4
Кожа с естественной лицевой поверхностью, повышенной эластичности, с полуанилиновой отделкой, с разбивкой в барабане средней зернистости.
Полукожи

Полукулаты
ТУ 17 

Украина 

43-03-93

Виктория
Бычок

Бычина легк. И тяжелая.

 Яловка средняя и тяжелая
1,2 -  1,4

1,4 – 1,6


Кожа с естественной лицевой поверхностью, с полуанили-новым покрытием,  однотонная или с эффектом двухцветки, с декоративным тиснением, мятая в барабане 
Полукулаты

Полукожи, целые
ТУ 17 

Украина 

43-03-93

Витязь
Яловка средняя и тяжелая,

Бычина легкая и тяжелая.
1,6 – 1,8

1,8 – 2,0
Кожа   барабанного крашения с  подшлифованной  лицевой поверхностью для верха бесподкладочной   обуви, повышенной  эластичности мятая в барабане, с декоративным тиснением
Полукожи

Полукулаты

Воротки
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Гамма


Бычок

Бычина легкая  и тяжелая. 
1,0 –1,2 

1,2 –1,4 

1,1–1, 3

1, 4 – 1,6 
Кожа с естественной лицевой поверхностью,  эластичная с полуанилиновой отделкой, гладкая
Полукожи

Полукулаты
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Каприз


Бычок

Бычина легкая  и тяжелая. 
1,0 –1,2 

1,2 –1,4 

1,1–1, 3

1, 4 – 1,6 
Кожа с естественной лицевой поверхностью,  эластичная с полуанилиновой отделкой, гладкая, с восковым грифом
Полукожи

Полукулаты
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Каскад
Бычок, Ялов  легкая,сред.и тяжелая, Быч-на лег-кая и тяж.Полукож.
1,1  - 1,3

1,0– 1,2

1,2 – 1,4

1,4 – 1,6
Кожа с подшлифованной лицевой поверхностью,  с полуанилиновым покрытием, с разглаженной пылевидной плитой
Полукожи

Полукулаты

Воротки
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Комфорт
Бычок, 

Бычина лег- кая и тяже-лая
1,1 – 1,3

1,0 -  1,2

1,2 – 1,4
Кожа с естественной лицевой поверхностью, эластичная, с полуанилиновой отделкой, тиснением  пылевидной плитой .
Полукулаты

Полукожи
ТУ 17 

Украина 

43-03-93

Леди
Бычок,

бычина легкая  
0,9 – 1,1

1,0–1, 2

1,1 –1,3 


Кожа с естественной лицевой поверхностью, повышенной эластичности с полуанилино-вой отделкой,   мятая в барабане, с разглаженной лицевой поверхностью 
Полукожи

Полукулаты
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Модерн
Яловка

средняя,

тяжёлая
0,8-1,0

0,9-1,1

1,0-1,2

1,1-1,3
Кожа с подшлифованной  лицевой поверхностью, повышенной эластичности с полуанилиновой отделкой, средней матовости, мятая в барабане с мелким пылевид-

кой, разглаженная.
Полукожи


ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Наппа
Бычина  тяжелая 
1,0 – 1,2

1,1–1,3
Кожа с естественной лицевой поверхностью, повышенной эластичности, с полуанилиновой отделкой, мятая в барабане с разглаженной лицевой поверхностью
Полукожи

Полукулаты
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Наппита
Бычок, полукожник

Бычина

легкая и тяжелая

Яловка сред. И тяжелая,
0,9 – 1,1

1,2 – 1,4

1,4 – 1,6


Кожа с естественной лицевой поверхностью, повышенной эластичности, с эмульсионным покрытием  с разбивкой в барабане,  с тиснением специальной плитой
Полукожи

Полукулаты целые
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Наппа- Пикассо
Бычина  тяжелая 
1,0 – 1,2

1,1–1,3
Кожа с естественной лицевой поверхностью, повышенной эластичности, с полуани линоновой отделкой, мятая в барабане с разглаженной лицевой поверхностью, цветная с двухцветным эффектом


Полукожи

Полукулаты
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

НОТА
Опоек, выросток, полукожник, 

бычок
0,9 -1,1

1,0 -1,2

1,1 –1,3
Кожа с естественной лицевой  поверхностью, эластичная, с полуанилиновой отделкой,  наличием умеренно выраженных сырьевых пороков, цветная
Целые, 

полукожи, полукулаты
ТУ 17 

Украина 

43-03-93

Ника
Опоек, выросток, полукожник,
0,9  -1,1

1,0 -1,2
Кожа с естественной лицевой или подшлифованной поверхностью, эластичная, с полуанилиновой отделкой, гладкая, или с тиснением, с наличием умеренно выраженных сырьевых пороков
Целые, 

полукожи,
ТУ 17 

Украина 

43-03-93

Нубук
Бычок

Бычина легкая и тяжелая.

 Яловка средн.тяжел.
0,8 – 1,0

0,9 – 1,1

1,0 – 1,2

1,2 – 1,4

1,4 – 1,6

1,6 – 1,8

1,8 – 2,0 

2,0 – 2,2
Кожа для верха обуви барабанного крашения,

с под шлифованной лицевой поверхностью, гладкая или с художественным тиснением


Полукулаты

Полукожи


ТУ 17 

Украина 

43-03-93

Омега
Яловка легкая средняя и тяжелая
1,0  - 1,2

1,1 –1,3
Кожа с естественной лицевой поверхностью, повышенной эластичности, с полуанилиновой отделкой , с разбивкой  в барабане мелкой зернистости


Полукожи

Полукулаты
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Софт
Бычина тяжелая
1,1 –1,3 

1,2 –1,4

1,4 –1,6
Кожа с естественной лицевой поверхностью,   с полуанили-новой отделкой, гладкая.
Полукожи

Полукулаты
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Стиль
Бычина  тяжелая
1,0 –1,2 

1,1 –1,3 

1,2–1,4
Кожа с естественной лицевой поверхностью, повышенной эластичности, с полуани- линовой отделкой, гладкая
Полукожи

Полукулаты
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Соло
Бычина легкая и тяжелая
1,2 –1,4

1,4 –1,6
Кожа с естественной лицевой поверхностью, повышенной эластичности, с полуанилиновой отделкой, среднего блеска, мятая в барабане, гладкая
Полукожи


ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Соло - люкс
Бычина легкая и тяжелая
1,2 –1,4

1,4 –1,6
Кожа с естественной лицевой поверхностью, эластичная, с полуанилиновой отделкой, среднего блеска, мятая в барабане, гладкая 
Полукожи


ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Соната
яловка легкая и средняя 
1,1 – 1,3

1,0 – 1,2
Кожа с естественной лицевой поверхностью,  эластичная, с полуанилиновой  отделкой, мятая в барабане, цветная
Полукожи

Полукулаты
ТУ 17 

Украина 

43-03-93

Пуль-апп
Бычина

легкая

Яловка средняя и тяжелая.
0,8 – 1,0

1,0 – 1,2

1,1 – 1,3

1,2 – 1,4 
Кожа с подшлифованной лицевой поверхностью, эластичная, гладкая с нанесением воскового покрытия, повышенного блеска с эффектом осветления кожи при изгибе или после разбивки, мятая в барабане.
Полукулаты

Полукожи
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

САХАРА
Бычина легкая. И тяжелая
1,4 – 1,6

1,6 – 1,8

 2,0 – 2,2
Кожа с естественной  лицевой поверхностью, повышенной  эластичности, с эффектом искусственной стяжки, с анилиновой восковой  отделкой, мятая в барабане
Полукожи

Полукулаты
ТУ 17 

Украина 

43-03-93

Флотар
Бычок

Яловка средняя и тяжелая,

Бычина легкая и тяжелая.
1,2 – 1,4

1,4 – 1,6

1,6 – 1,8
Кожа с естественной лицевой поверхностью, повышенной эластичности, с разбивкой в барабане, тисненная специальной плитой с эффектом декоративной стяжки лицевой поверхности
Полукожи

Полукулаты

Воротки
ТУ 17 

Украина 

43-03-93

Флотар с жировым покрытием
Бычок

Яловка средняя и тяж.Бычина легкая и тяжелая.
1,2 – 1,4

1,4 – 1,6

1,6 – 1,8

1,8 – 2,0
Кожа с естественной лицевой поверхностью, повышенной эластичности, с жировым покрытием, с  разбивкой в барабане, тисненная специальной плитой «доллар»
Полукожи

Полукулаты


ТУ 17 Украина 

43-03-93

Торо
Бычина

средняя

лёгкая

тяжёлая
1,1-1,3

1,2-1,4

1,4-1,6
Кожа с подшлифованной лицевой поверхностью, эластичная с полуанилиновой отделкой, гладкая
Полукожи

Полукулаты


ТУ 17 Украина 

43-03-93

Кожи со шлифованной лицевой поверхностью

Агат
Бычок, Яловка  легкая, средняя и тяжелая, Бычина легкая и тяжелая
1,1 – 1,3

1,0  - 1,2

1,2 – 1,4

1,4 – 1,6


Кожа со шлифованной лицевой поверхностью,  с полуанилиновым покрытием, тисненные пылевидной плитой, с  двухцветным эффектом, проявляющимся в процессе полировки обуви
Полукожи

Полукожи без воротков

Целые
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Алеся
Яловка

средняя,

тяжёлая
0,8-1,0

0,9-1,1

1,1-1,3
Кожа со шлифованной лицевой поверхностью,  эластичная, с полуанилиновой  отделкой, мятая в барабане,  слабо выраженной разбивкой с пылевидным  тиснением.
Полукожи
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Альфа
Бычок, 

Бычина

 легкая,

средняя
1,0 – 1,2

1,1 – 1,3


Кожа со шлифованной лицевой поверхностью,  эластичная, с полуанилиновой  отделкой, мятая в барабане,  с мелким пылевидным  тиснением и разглаженной поверхностью.
Полукожи

Полукулаты


ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Аметист
Бычок, полукожник

Бычина  легк., средняя
1,1 – 1,3

1,2 – 1,4


Кожа со шлифованной лицевой поверхностью,  с полуанилиновой отделкой, с пылевидной плитой  
Полукожи

Полукулаты


ТУ 17

 Украина 

43-03-93



Аккорд


Бычок, полукожник

Яловка легк., средняя

Бычина

легкая
1,1 – 1,3

1,2 – 1,4

1,4 – 1,6
Кожа со шлифованной лицевой поверхностью,  эластичная, с восковой  отделкой, однотонная или с художественным тиснением, с эффектом «браш – офф» и с эффектом белого налета  
Полукожи

Полукулаты


ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Блюз


Бычок, Полукожник

Яловка средняя,

Бычина легкая  и средняя
0,8 – 1,0

1,0 – 1,2

1,1 – 1,3

1,2 – 1,4
Кожа со шлифованной лицевой поверхностью, эластичная, с лаковым покрытием.
Полукожи

Полукулаты


ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Блюз- Браш


Бычок, Полукожник

Яловка средняя,

Бычина легкая  и средняя
0,8 – 1,0

1,0 – 1,2

1,1 – 1,3
Кожа со шлифованной лицевой поверхностью, с лаковым покрытием, эластичная,  с эффектом «браш – офф».
Полукожи

Полукулаты


ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Велетень


Яловка средняя и тяжелая,

Бычина легкая и тяжелая. 
1,6 – 1,8

1,8 – 2,0


Кожа со  шлифованной  лицевой поверхностью для верха бесподкладочной   обуви, полуанилинового покрытия, с пылевидным или рельефным рисунком
Полукожи

Полукулаты

Воротки
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Дельта
Бычок, 

Бычина

 легк, средняя
1,0 – 1,2

1,1 – 1,3


Кожа со шлифованной лицевой поверхностью,  эластичная, с полуанилиновой  отделкой, мятая в барабане , с крупной разбивкой с пылевидным  тиснением.
Полукожи

Полукулаты


ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Крейзи –Хорс
Бычок, Яловка сред няя и тяжел ая, бычина легкая и тяжелая
1,2 – 1,4

1,4 – 1,6

1,6 – 1,8

1,8 – 2,0
Кожа со шлифованной лицевой поверхностью, эластичная, гладкая, с нанесением жирового покрытия
Полукожи

Полукулаты

Воротки


ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Крейзи –Хорс Н
Бычок, Яловка сред няя и тяжелая, бычина легкая и тяжелая
1,2 – 1,4

1,4 – 1,6

1,6 – 1,8

1,8 – 2,0
Кожа для верха обуви из низкосортного сырья, со шлифов. лицевой  поверхн., с наличием умеренно выражен. сырьевых пороков, эластич- ная, гладкая, с нанесением жирового покрытия
Полукожи

Полукулаты

Воротки

полы
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Крейзи – нью
Яловка сред няя и тяжелая, бычина легкая, средняя и тяжелая
0,9 -  1,1

1,0 -  1,2

1,1 -  1,3

1,2 – 1,4

1,4 – 1,6

1,6 – 1,8
Кожа со шлифованной лицевой поверхностью, эластичная, гладкая или с эффектом помятости, с нанесением воскового покрытия
Полукожи

Полукулаты

Воротки
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Камея
Бычок, Бычина,

легкая и тяжелая

Яловка сред. И тяжелая,
1,1 – 1,3

1,2 – 1,4

1,4 – 1,6


Кожа со шлифованной лицевой поверхностью, повышенной эластичности, с полуанилиновой отделкой, однотонная или с эффектом двухцветки, с декоративным тиснением, мятая  в барабане  
Полукожи

Полукулаты

Целые
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Космо
Бычок, полукожник

Яловка легк., средняя

Бычина легк.


1,1 – 1,3

1,2 – 1,4

1,4 – 1,6
Кожа со шлифованной лицевой поверхностью,   эластичная, с восковой  отделкой, однотонная или с художественным тисне- нием, с эффектом «пуль-апп» с двойной разбивкой   в барабане  
Полукожи

Полукулаты


ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Лак
Бычок, полукожник

Яловка сред. и тяжелая

Бычина легк.

И тяжелая
0,8 – 1,0

1,0 – 1,2

1,1 – 1,3

1,2 – 1,4


Кожа со шлифованной лицевой поверхностью, с лаковым  покрытием, гладкая, однотонная или с двухцветным эффектом.
Полукожи

Полукулаты  целые
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Наплак
Опоек, выросток,полукожник,бычок, яловка легк сред. и тяжел
0,8 – 1,0

1,0 – 1,2

1,2 – 1,4


Кожа со шлифованной лицевой поверхностью, с лаковым  покрытием, мятая в барабане
Полукожи

Полукулаты  целые
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Нубук гидрофобный
Бычок

Бычина легкая и тяжелая.

 Яловка средн.тяжел.
1,1 – 1,3

1,2 – 1,4

1,4 – 1,6

1,5-   1,7

1,6 – 1,8

1,7 -  1,9

1,8 – 2,0 

2,0 – 2,2
Кожа для верха обуви барабанного крашения,

со  шлифованной лицевой поверхностью, гладкая или с художественным тиснением


Полукулаты

Полукожи


ТУ 17 

Украина 

43-03-93

Прима
Яловка средняя
0,8 -0 1,0

0,9 – 1,1
Кожа со шлифованной лице- вой поверхностью, эластич- ная, с полуанилиновой отделкой, мятая в барабане с тиснением пылевидной плитой
Полукожи

Полукулаты


ТУ 17 

Украина 

43-03-93

Ритм
полукожник


0,8 – 1,0

0,9 – 1,1


Кожа со шлифованной лицевой поверхностью, эластичная, с полуанилиновой отделкой,  с пылевидным тиснением  
Полукожи


ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Родео
Яловка  

тяжелая

Бычина

тяжелая


1,2 – 1,4

1,4 – 1,6

1,6 – 1,8


Кожа со шлифованной лицевой поверхностью,   с восковой   отделкой,  с декоративным тиснением, мятая в барабане с  двухцветным эффектом, проявляющимся в процессе полировки обуви 
Полукожи

Полукулаты
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Сильвер
Бычок, бычина легкая и средняя
0,8 –1,0

1,0 -1,2

1,1 -1,3

1,2 -1,4
Кожа со шлифованной лицевой поверхностью, повышенной эластичности, специальным пленочным покрытием, с метало эффектом
Полукулаты

Полукожи


Полукулаты

Полукожи



София
Полукожник,

Бычок, Бычина легк.  Яловка легкая и средняя
1,0 – 1,2

1,1 – 1,3
Кожа со шлифованной лицевой поверхностью, эластичная, с полуанили-новой отделкой, с наличием умеренно выраженных сырьевых пороков, разбитая в барабане, цветная
Полукожи

Полукулаты
ТУ 17 

Украина 

43-03-93

Сафари
Бычок

Бычина легкая и тяжелая

Яловка легкая, средняя и тяжелая
1,1 – 1,3

1,2 – 1,4

1,4 – 1,6

1,5 – 1,7


Кожа со шлифованной лицевой поверхностью, с нанесением равномерного декоративного воскового рисунка, не исчезающего при тепловой обработке во время изготовления обуви, с разбивкой в барабане.


Полукулаты

Полукожи
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Секунда
Бычок

Бычина средняя и тяжелая


1,1 – 1,3

1,2 – 1,4


Кожа со шлифованной лицевой поверхностью,  эластичная, с полуанилино- вой  отделкой, мятая в бара- бане с тиснением пылевидной плитой, черные и цветные.
Полукулаты

Полукожи
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Стар
Полукожник

Бычок

Яловка
0,8-1,0

0,9-1,1

1,0-1,2
Кожа со шлифованной лицевой поверхностью,  эластичная, с лаковым покрытием, мятая в барабане.
Полукожи
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Октава
Яловка средняя и тяжелая


0,9 – 1,1

1,1 - 1,3

1,0 - 1,2


Кожа со шлифованной лицевой поверхностью,  эластичная, с полуанилиновой  отделкой, мятая в барабане, цветная
Полукулаты

Полукожи
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Таврия
Бычок,

Яловка   средняя и тяжелая
1,0  - 1,2

1,2 – 1,4

1,1 –1,3
Кожа со шлифованной лицевой поверхностью,  эластичная, с эмульсионным покрытием, с четким тиснением пылевидной плитой
Полукулаты

Полукожи

Целые
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Этна
Бычок, полукожник

Яловка легк., средняя

Бычина

легкая
1,1 – 1,3

1,2 – 1,4

1,4 – 1,6

1,6 – 1,8
Кожа со шлифованной лицевой поверхностью,  эластичная, с восковой  отделкой, однотонная или с художественным тиснением, с эффектом белого налета  
Полукулаты

Полукожи
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Элиза
Яловка  средняя

тяжелая


1,1 – 1,3

1,0 – 1,2


Кожа со шлифованной лицевой поверхностью,  эластичная, с полуанилиновой   отделкой, мятая в барабане, с пылевидным тиснением  
Полукожи
ТУ 17

 Украина 

43-03-93








Цезарь


яловка  легкая., средняя
1,2 – 1,4

1,4 – 1,6
Кожа барабанного крашения, со шлифованной лицевой поверхностью,  с декоративным  тиснением, мятая  в барабане
Полукожи


ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Юфть


Яловка средняя и тяжелая,

Бычина лег-кая и тяже-лая, Полуко-жник, Бычок
1,4 – 1,6

1,6 – 1,8

1,8 – 2,0

 2,0 – 2,2


Кожа хромовая  со шлифованной  лицевой поверхностью с эмульсионным покрытием, с тиснением специальной плитой  « Шагрень» с водоотталкивающим эффектом
Полукожи

Воротки

Полукулаты


ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Нубук -М


Бычок 

Яловка  средняя и тяжелая, Бы-чи на легкая, средняя и тяжелая. 
1,4  – 1,6

1,5 – 1,7

1,6 – 1,8


Кожа для верха обуви из низкосортного сырья, барабанного крашения со шлифов. лицевой  поверхн., с наличием умеренно выражен. сырьевых пороков с художественным тиснением
Целые

Полукулаты

Полукожи
ТУ 17

 Украина 

43-03-93

Краст –Леди

Категория «вет-блу»

1-3а
Бычок

Яловка сред. и тяжелая,

Бычина легк и тяжелая.

Полукожник
0,9 – 1,1

1,0 -  1,2

1,1 – 1,3

1,2 – 1,4


Полуфабрикат, предназначенный для производства кож для верха обуви, галантерейной кожи, подкладки, который прошел обработку до операции покрывного крашения
Целые

Полукожи

Полукулаты
ТУ У 00302391- 04-98

Краст –Джаз

Категория «вет-блу»

1-3а
Бычок

Яловка сред. и тяжелая,

Бычина легк и тяжелая.

Полукожник
1,4 – 1,6

1,5 – 1,7

1,6 – 1,8

1,8 – 2,0
Полуфабрикат, предназначенный для производства кож для верха обуви, галантерейной кожи, подкладки, который прошел обработку до операции покрывного крашения
Целые

Полукожи

Полукулаты
ТУ У 00302391- 04-98

Краст –2

Категория «вет-блу»

3б,в –4а,б


Бычок

Яловка сред и тяжелая,

Бычина легкая и тяжелая.

Полукожник
0,9 – 1,2

1,2 – 1,4

1,4 – 1,6

1,5 – 1,7

1,6 – 1,8

1,8 – 2,0
Полуфабрикат, предназначенный для производства кож для верха обуви, галантерейной кожи, подкладки, который прошел обработку до операции покрывного крашения
Целые

Полукожи

Полукулаты
ТУ У 00302391- 04-98

Краст –3

Категория «вет-блу»

4 в-5


Бычок

Яловка сред. и тяжелая,

Бычина легкая и тяжелая.

Полукожник
0,9 – 1,2

1,2 – 1,4

1,4 – 1,6

1,5 – 1,7

1,6 – 1,8

1,8 – 2,0  
Полуфабрикат, предназначенный для производства кож для верха обуви, галантерейной кожи, подкладки, который прошел обработку до операции покрывного крашения
Целые

Полукожи

Полукулаты
ТУ У 00302391- 04-98

Краст для ремней

Категория «вет-блу»

4 в-5
Бычина тяжелая.


3,2 – 3,4

3,4 – 3,6

3,6 – 3,8

3,8 – 4,0
Полуфабрикат, предназначенный для производства  галантерейных изделий, который прошел обработку до операции покрывного крашения
Целые

Кулаты

воротки
ТУ У 00302391- 04-98

Кожа для швейных изделий
Опоек

Выросток

Полукожник Бычок 

Яловка лег-кая сред, тяж. Бы- на легкая и тяжелая. 
0,4 – 0,6

0,5 – 0,7

0,6 – 0,8

0,8 – 1,0

0,9 – 1,1
Кожа с естественной лицевой поверхностью, гладкая или  с тиснением, анилинового или  полуанилинового покрытия, повышенной эластичности, с двойной разбивкой в барабане


Целые

Полукулаты

Полукожи
ДСТУ 3115

Кожа для подклад-

ки обуви
Опоек,

Выросток,

П/кожник

свинья
0,5 – 0,7

0,6 - 0,8

0,7 – 0,9

0,8 – 1.0
Кожа с естественной лицевой поверхностью, барабанного крашения, с разбивкой в барабане.
Целая

Полукожи
ГОСТ 940

Спилок велюр
Спилок из сырья КРС 
0,9 - 1,2

1,2 - 1,4

1,4 - 1,6

1,6 - 1,8

1,8 - 2,0
Кожа выработанная из спиленного слоя шкур, при-легающего к бахтарме , бара-банного крашения , ворсовая, с разбивкой в барабане. 
Чепрак
ГОСТ 1838

Спилок с покрытием

(в т. ч. жировым, восковым)
Спилок из сырья КРС и свиньи
1,0 - 1,2

1,2 - 1,4

1,4 – 1,6

1,6 – 1,8

1.8-   2.0
Кожа,  выработанная  из спиленного слоя  шкуры, прилегающего к бахтарме с искусственной  лицевой поверхностью  эмульсионным  покрытием или с жировым или восковым покрытием, с 

пылевидным или декоративным тиснением  или гладкая
Чепрак
ГОСТ 1838

Спилок подкла

дочный
Спилок из сырья КРС
0,6 – 0,8

0,8 – 1,0

1,0 – 1,2

1,2 – 1,4

1,4—1,6

1,6 - 1,8

1,8 - 2,0
Кожа, выработанная из спиленного слоя шкуры, прилегающего к бахтарме,  барабанного крашения  шлифованная
Чепрак св. 60дм2

Чепрак до 60дм2
ГОСТ 1838

Кожа из спилка  ламинированная деко-ративной пленкой
Спилок из сырья КРС
0,6 – 0,8 

0,8 – 1,0

1,0 – 1,2

1,2 – 1,4

1,4—1,6 

1,6 – 1,8 

1,8 – 2,0
Кожа, выработанная из спиленного слоя шкуры, прилегающего к бахтарме,  дублированная декоративной пленкой, гладкая или с тиснением, с разбивкой или без разбивки в барабане
Чепрак св. 60дм2

Чепрак до 60дм2
ГОСТ 1838

Спилок для спецодежды
Спилок из сырья КРС
0,5 – 0,7 

0,6 -  0,8

0,8 -  1,0
Кожа, выработанная из спиленного слоя шкуры, прилегающего к бахтарме,  барабанного крашения  с разбивкой в барабане
Чепрак св. 60дм2

Чепрак до 60дм2

Вороток

 св. 60дм2

  до 60дм2
ГОСТ 1838

Спилок для мебели
Спилок из сырья КРС
0,9 -  1,1

1,1 – 1,3


Кожа, выработанная из спиленного слоя шкуры, прилегающего к бахтарме,  с эмульсионным покрытием, с декоративным тиснением,   с разбивкой в барабане
Чепрак св. 120дм2


ТУ У 19.1-00310781 – 004 -2005

Спилок -

(крек)
Спилок из сырья КРС
1,0 –1,2

1,2 –1,4

1,4 –1,6
Кожа, выработанная из спиленного слоя шкуры, прилегающего к бахтарме,  барабанного крашения  шлифованная с нанесением декоративного покрытия с эффектом осыпания пленки.
Чепрак св. 60дм2


ГОСТ 1838

Спилок -

(треск)
Спилок из сырья КРС
1,0 –1,2

1,2 –1,4

1,4 –1,6

1,4 –1,6
Кожа, выработанная из спиленного слоя шкуры, прилегающего к бахтарме,  барабанного крашения  шлифованная с нанесением декоративного покрытия с эффектом растрескивания пленки крупными дольками.
Чепрак св. 60дм2


ГОСТ 1838

Спилок - лак
Спилок из сырья КРС
0,8 – 1,0

1,0 – 1,2

1,2 – 1,4


Кожа, выработанная из спиленного слоя шкуры, прилегающего к бахтарме,  шлифованная, с лаковым  покрытием.
Чепрак св. 60дм2


ГОСТ 1838

